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El campo de investigacion de los electrodos positivos para baterias ion litio ha sido
recientemente revolucionado con los “fosfolivinos”. Estos materiales consisten en
fosfato de litio y de un metal de transicion, con férmula LiMPO, y de estructura similar
a la de los olivinos.” De toda la serie ha sido el fosfato de hierro y litio el que ha
conseguido la mayor aceptaciéon por la comunidad cientifica debido a diferentes
razones. Primeramente se trata de un material barato y que no es toxico para el medio
ambiente. Por otra parte, durante su deslitiacion, que sigue el esquema:

LiFe"PO, FHPO,+Li"+ e (1)

el fosfato provee una meseta de potencial entorno a 3.5 V versus Li.

Una forma de mejorar el comportamiento electroquimico de este sistema, lastrado por el
pequenio valor del coeficiente de difusion del ion litio en la estructura, consiste en
disminuir el tamafio de las particulas. Un método original de obtener LiFePO4
nanométrico fue propuesta por Prosini et al.” Los autores trataron fosfato de hierro
amorfo, nanométrico, con Lil y sometieron el producto a un tratamiento térmico. De
este modo, obtuvieron un material con muy buenas prestaciones electroquimicas en
términos de gran reversibilidad de la reaccion (1).

En esta comunicacion hemos querido conocer el efecto de la porosidad del fosfato de
hierro de partida en las propiedades electroquimicas del LiFePO, final. Con este
motivo, hemos sintetizado dos tipo de fosfatos (FePO4 con mesoporosos ordenados y
FePO, amorfo) y procedido a un método similar al de Prosini para obtener el
fosfolivino. Los diferentes materiales han sido caracterizados mediante distintas
técnicas fisicoquimicas y electroquimicas.
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