P-44

VENTAJAS DE LOS LIQUIDOS IONICOS PARA LA CARACTERIZACION
DE NANOTUBOS DE CARBONO MEDIANTE MISCROSCOPIA DE
BARRIDO CON ELECTRONES

R. Herrera, B.M. Simonet, M. Valcarcel
Departamento de Quimica Analitica, Universidad de Cérdoba
Edificio Anexo C3, Campus de Rabanales, 14071Cérdoba.

E-mail: galmeobj@uco.es

Los métodos de medicion de mayor jerarquia metrolégica para la determinacién del tamafio, de la
distribucién del tamafio y la morfologia de las Nanoparticulas (NPs) son los basados en técnicas de
microscopia de transmision (TEM) y barrido (SEM) con electrones. Estas técnicas implican la
observacion directa de las NPs y la consecuente determinacion del tamafio basado en una medida definida
del mensurando, por lo general el didmetro.

La caracterizacion de NPs es una de las demandas constantes en las Nanociencias y en las
Nanotecnologias, en sectores productivos y de investigacion. Los microscopios han demostrado que las
NPs, independientemente de su naturaleza, presentan conglomerados o agregados, lo que limita la calidad
de las mediciones.

Una caracterizacion efectiva de NPs se logra en una muestra que es dispersa y representativa. Se ha
observado que el procedimiento de preparacion de muestra influye directamente en las condiciones
sefialadas anteriormente.

En este trabajo se usaron dos procedimientos de preparacion de muestra, procedimiento convencional
basado en el analisis de dispersiones de nanotubos de carbono en metanol y un procedimiento propuesto
basado en el uso de liquido ionico (LI). EI método propuesta se basa en una primera etapa de
dispersion/disolucién de los nanotubos de carbono en el liquido i6nico mediante el empleo de
ultrasonidos como energia auxiliar, la filtracion del sistema para la eliminacion del exceso de liquido
ionico vy el anélisis por SEM de la superficie del filtro para la caracterizacién de nanotubos. Debido a las
propiedades conductoras de los liquidos i6nicos y a su elevado punto de ebullicién, la pequefia cantidad
de éstos que queda adsorbida sobre los nanotubos de carbono no afecta a su posterior analisis por SEM.
La comparacion de la distribucién de didmetros y longitud de los nanotubos de carbono con ambos
procedimientos, pone de manifiesto el mayor poder de resolucion del nuevo tratamiento de muestra
siendo posible una caracterizacion més exacta y precisa de la muestra.
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