
MATERIALES PREHISTORICOS DE LA CUEVA DEL 
CAÑA VERALEJO (ADAMUZ, CORDOBA) 

Bealriz GA VILA CEBALLOS 

La Cue'a del Caña,erale;o e encuentra situada dentro del T. M. dt' ·\damur. y 
,e localiza en la Hoja 902 (Adamuz) del 1. T. esenia 1 :50.000. La ca\ldad s 
encuentra emplazada en la margen izqUierda del arroyo del Caña' crale;o. del que 
toma nombre. El acceso hasta ella se realiza siguiendo el au e de dtcho arroyo. 
encontrandose a pocos metros de la btfurcnción con otro ubsidiario (Mapa 1 ). 

ESTUDIO DEL MATERIAL 

Los materiales de la Cueva del Caña,ernlejo, que se estudian n continuacion. 
proceden de recogidas superficiales realizadas por el G.E.C. (Grupo Espeleológico 
Cordobés) y e encuentran depositados en el Museo Arqueologico Pronncial de 
Córdoba. 

Estos materiales suman un total de cincuenta y cinco objetos que se reparten de 
la siguiente manera: 

Cerámica 
Sílex 
Piedra pulimentada 
Varios 

47 piezas 
3 pie73S 
2 piezas 
3 piezas 

55 piezas 

85,4 7'\, 

5,45 '\, 
3.63'\• 
5,45'\, 

100'\• 

SILEX: La industria lítica recogida en este yacimiento representa el 5,45% del 
total del material, y está compuesta de una hoja completa, retocada y dos fragmentos 
mediales de hoja sin retocar. La primera tiene retoque directo derecho, continuo y 
semi abrupto.; en el reverso el retoque es de uso y distal. Su longitud es de 80 mm. por 
22 mm. de anchura y 5 mm. de grosor, la sección es trapezoidal. 

Con respecto a los dos fragmentos mediales de hoja, en ambos la longitud y el 
grosor son los mismos, 39 mm. y 3 mm., respectivamente, al igual que la sección, 
triangular. En cuanto a la anchura una mide 10,5 mm. y la otra 16 mm., estando una 
de ellas quemada. 

Dada la exigüidad de la muestra, poco más podemos decir acerca de la industria 
lítica de este yacimiento. 
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PIEDRA TRABAJADA: Los objeto de e>te apanado suponen el 3.63'\> del 
total del material analizado. Su p1e1a repanen entre un cincel ) un hacha. 

El cmcel (f·•g. l. n. 5) e~ta fabricado en p1edra l'erdosa negruzca. Mu} bien 
pulido en una de u caras. pre enta en la otra piqueteado. Hay que hacer constar 
que e ta p1a:t t1en~ tambien pulimento. en ambas caras. en la zona distal además de 
en d bi eL Sus d1mensiones no on muy grandes: 78,5 mm. de longitud por 23 mm. 
de anchura ) 13 mm. de grosor. 

U hacha esta realizada en piedra negra (Fig. l. n. 0 6) con un buen pulimento y 
acabado en sus do; caras, de b1sel simple y con el filo sin utilizar. Mide 80.5 mm. de 
long¡tud por 34,5 mm. de anchura y 15 mm. de grosor. La sección, al igual que la 
p1e1a antenor, es rectangular. 

CERAMICA: El conjunto de cerám1ca comprende cuarenta y siete fragmentos, 
que resultan el 85.4 7 <lo del total del material de esta cueva. 

Ll material !.electo consta de cuarenta y cinco fragmentos (95, 75 '\> del total 
ceramico) d.vididos en cinco especies cerámicas. Los fragmentos atípicos sin deco
rar son solamente dos (4,25% del total ceramico). 

No decorada 26 57.79 <lo del m a t. selecto 
Almagra 16 35.55% 84,22% decorada 
lmpr<sa 2,22% 5,26% 
Incisa 2,22'~ 5,26% 
D.P.A. 2,22% 5.26% 

45 100% 100 % 

'Cerámica no decorada: Sus vemllse•s fragmentos se reparten entre bordes 
(56,68%). sistemas de prehensión y suspensión (36,66%) y bases (6,66%). 

El tratamiento de ambas superficies queda encuadrado dentro de la buena cali
dad, ofreciendo ésta un porcentaje más alto en el interior (75,01 %) que en el exterior 
(6 1 ,55%); sin embargo, la cantidad de muy buena calidad al exterior es bastante alta 
(23,07 %), mientras que en la cara interna sólo alcanza el 4, 16 %. Si tenemos en 
cuenta que la baja calidad solamente contabiliza el 15,38 % al exterior y el 20,83% 
al interior, esto refleja un buen acabado en ambas caras, ligeramente mejor al exte
rior debido a que en esta superficie el porcentaje de muy buena calidad es casi cinco 
veces mayor que en el interior. 

Por tipos. en el exterior la alisada fina se alza con el IF-M (34,65 %), mientras 
que al interior, si bien su porcentaje es un poco más alto, el IF-M lo comparten la 
alisada fina y la alisada, teniendo ambos tipos de acabado el mismo porcentaje 
(37,51 %). Hay que tener en cuenta que aunque la cantidad de bruñida es mayor al 
interior (4,16%) que al exterior (3,84 %), en la cara externa tenemos un 7,69% para 
la espatulada y un 11,53 % para la alisada muy fina, ausentes en la superficie inter-
na. 

De manera que el acabado de la cerámica no decorada puede considerarse como 
muy cuidado tanto al exterior como al interior, aunque el tratamiento de la cara 
externa parece haber sido mejor, como lo indica el 23,07% de muy buena calidad. 

En lo que a la cocción respecta, estilo presentes todos los tipos de fuegos. El IF
M lo tiene el alternante (42,32 %), seguido del oxidante (26,92 %). El reductor ocupa 
el tercer lugar con un 19,23 %, siendo el más escaso el nervio de cocción (11,53 %). 

A juzgar por el alto porcentaje de fuego mixto (53,80%) que indica la existencia 
de un notable predominio de cocción imperfecta, deducimos que posiblemente se !le
vana a cabo sm horno cerrado. 



.e alza .:on el IF 1 (:0.01 
) ~-por ulumo. el IF m rr 

Pcr tipo mdi\lduale . 1 d gr sant m dt ' ~ gr e. . cfr 
(3 ·_.t; cada unol. seguido del !in 11.53 
ble (3. -* 'lb l. estando au nte el mu~ fino. 

Lo. espe.ore de la parede. mue -uan una gran ,,n -, n. e. t nd,, repr, nta 
dos todo ello . El IF-:-.1 e rre ponde a lo e. peor medí , (-*2.3- ) ' ntrc de 
e tos a la parede comprendida entre 6 ~ 7 mm. Lo gru , , 'an in m ·d,. t:tm nte 
detrá (30. 6 %). a lo que sigu n los finos (19.23 ':\,) ~- n ultJm, lug r. 
grueso (7.69 %). 

Si comparamo los gro ore> de las paredes con lo• grupo. d desgr 'ante•. 
\'emo que los IF M corresponden a lo mt mo grupo (medto•l.' guido mu~ d 
cerca por los grue os. o podemo dectr lo mt mo del IF m. que en 1 de gras. me k' 
o.:upan lo finos y en el gro orlo m u} grues s. 

El color de la pa ta al extenor pone de mnni!iesto un pr dommio de l. pma 
marron. que casi llega a las do tercera parte del t t 1 (ó 1.5-l ' ,)_ ocupand<' los 
tonos negruzcos el 38,46'\:> restante. En la cara mtemn el \alor por cntual esta 
repartido al 50'\> entre las tonalidades negruzca ) marrone . La coloractone pre 
sentes en el exterior son cinco. dos de la gama negruzca (pardo ) epta) ) tre de la 
marrón (siena tostada, siena tostada oscura y sombra tostada). Dentro de estas ultt 
mas destaca con el IF-M el sombra tostada (53. 7'\:>): los otros dos colores ttcnen el 
mismo valor (3.84 'lo cada uno). En cuanto a las negruzcas. el sepia se nos ofrece on 
un 26,92% y el pardo con un 11,53%. El interior nos mue tra la mt ma mnedad 
cromática aunque con desigual repartición porcentual. El 1 F M corresponde ahora 
al sepia (42.29%), que va seguido del sombra tostada (38,50%). La restante cantt 
dad se la reparten entre el pardo y el siena to tada (15.38% cada uno) y. finalmente. 
el siena tostada oscura (7,69%). 

Lo anteriormente expuesto queda en consonancia con la coccion. ya que como 
veíamos, el IF-M recaía sobre el alternante (42,32%), que da Jugar a este pequeño 
predominio de colores negruzcos al interior. 

Tratando ya detalladamente de Jos fragmentos, recordemos que los borde se 
alzaban con el IF-M (56,58%), seguidos de los sistemas de prehensión y suspenstón 
(36,66%) y bases (6,66%). 

En cuanto a los bordes (Fig. 2) sólo en un 52,95% ha podido determinarse la 
dirección (ignorados, 47,07%). Prevalece la dirección entrante (55,56'\:>), a In que 
siguen la saliente (33,33 %) y la recta, con el IF m ( 11 , 11 %). 

El IF-M, en lo que se refiere a la forma del labio, se reparte entre el redondeado y 
el biselado (23,54% cada uno); les sigue en frecuencia el redondeado apuntado y el 
semi plano, ambos con igual porcentaje ( 17,64 %). A continuación encontramos el 
plano (11,76%) y el estrangulado con el IF-m (5,88%). 

Con los diámetros sucede lo mismo que con la dirección, puesto que encontra 
mos un 47,05% no mensurable. De aquellos que se ha podido obtener la medida. el 
JF-M pertenece a los medios (9-19 cm) con un 66,66%, correspondiendo e133,34'\, 
restante a diámetros muy grandes (superiores a 25 cm). 

Hagamos constar, por último, que dentro de los bordes entrantes la angulación 
más frecuente es la comprendida entre 105° y 109°. 

De los sistemas de prehensión y suspensión con que contamos sólo un 9,09% 
pertenece a arranques no determinables. Del resto, el 50% corresponde a mamelo 
nes redondeados macizos siendo, por tanto, el IF-M. El 50% que queda se reparte 
entre mamelones elípticos macizos, mamelones alargados macizos, asas anulares 
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ale. de cmta ,en;cal y mllunare • con el 10 cada uno (hg. 3). 
D l t : 1 del 1 temas de prehen on) u'pen 1Ón uni..:ameme tenemo cuatro 

asoc¡ad borde que cponen el '6.36%. De eUo>. dos son mamelones redondea 
do mac11 • uno mamelon eh puco maCJlO. ~ d que queda es el asa emilunar. 

la 10n ma freCIJentc e la cm:ular (40%): egUJdamente nos en.:ontramos la 
m1c1rcular (30%) d1 tnbu) énJ e las demas entre la ehptica. lenticular y triangular 

(10 adaunn). 
Solamente t nemo dos e¡emplare de bases. que ocupan el tercer y último lugar 

entre lo fragmentos con el 6.66 . y en un úmco caso ha sido factible la reconstruc 
c1on (hg. 4. n.0 35): sem1plana y con un diametro de 19.8 cm. 

Lo e ·a os fragmentos que nos han permitido una reconstrucción aproximada. 
no dan formas de tendencia esférica . la mayona de ellas de dimensiones medias. 
A 1, tenemos el 'a o de unos tres cuartos de esfera. con borde entrante (Fig. 5. 
n.• 20). de 12.8 cm. de diametro, y con un grosor medio de 8.5 mm .. siendo la super 
ficie exterior muy cuidada (alisada muy fina) en oposición a la interio r (alisada tos
ca). 1 'orm a tam bicn de tendencia esférica. en realidad semiesférica. es la n.• 31 
( Hg 6). Su reconstrucción nos presenta un vaso de paredes convexa . pero de borde 
recto. con un diametro máximo de 16,6 cm .. paredes de 7 mm. de espesor medio y 
con un asa de media luna si tuada a poco más de un centímetro del borde, y un a 
superficie mu y bien cuidada tanto exterior como interio rmente (espatulada y ali sada 
fin a, respecti va mente). La tercera forma que hemos reconstruido bien poco puede 
aportarnos. Se trata de la parte superio r de un a vasija (Fig. 4. n. 0 24) de paredes 
convexas y de tendencia cerrada, de 26 cm. de diametro. y encuadrada. por tanto. 
dentro de las muy grandes. 

Resumiendo. la ceril mica no decorada de la Cueva del Catiaveralejo se caracte
rita por la superficie de buena calidad exterior e interiormente. alto porcentaje del 
ruego mixto. desgrasantes medios y paredes de grosor medio. Coloración predomi
nantemente marrón al exterior y con igual porcentaje al interior de las tonalidades 
negru1cas y marrones. Las formas más frecuentes de bordes son la redondeada y 
biselada , de dirección mayoritariamente entrante, de diámetros medios. Entre los sis
temas de prehensión y suspensión , los mamelones redondeados macizos son los que 
superan la mitad del total , así como la sección circular. 

Cerámica a la almagra: Ocupa el segundo lugar del material selecto (35,55 %) y 
el IF M de la decorada (84 ,22 %). Sus diez y seis fragmentos se distribuyen entre atí
picos decorados (38,90 %), sistemas de prehensión y suspensión (33,33 %) y bordes 
27.77"<>). 

La calidad predominante de la superficie tanto externa como interna es la buena. 
que se alza con un porcentaje bastante similar en ambos casos, 68,75 % exterior y 
69 "'o interior, siendo la cantidad de muy buena calidad al exterior bastante mayor 
(31 ,25%) que al interior (18,75 %), y, ademas, en la cara externa esta ausente la baja 
calidad, que la encontramos en un 12,25 % en el interior. 

Por tipos. en el exterior la alisada fina detenta el IF-M (62,50%), ocupando 
dicho acabado en el interior solamente el 37,75 %, que también supone ei!F-M. Por 
el contrario, la cantidad de alisada es bastante mas baja al exterior (6,25 %) que al 
interior, donde es cinco veces mayor (31 ,25 %). La alisada muy fina esta presente en 
las dos caras, pero en mayor cantidad en el exterior (31 ,25 %) que en el interior 
( 18,75 %). Ademas en la superficie interna esta presente la alisada tosca ( 12,25 %), 
ausente en la externa. 

De todos modos, el acabado de esta ceramica esta muy cuidada tanto exterior 
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, m mten rmeme. a pe ar 
dmtm r. 
En o que atañ a la , "t '"· n 'm' 

d 1 , m ' bundante. el redu.:t< r ) en ,, , ':1 n 
embarg.<' el fuego m1\to (n<n ·'de .: "'' n + , 1tern. nl< 
(51!.25 ). quedando el o tdsme en ult1mo lu~ar.: n un 6.~' 

:\:1 pue,, 'emos que e "te un e! r' pr , mm1 d 1 , 
que 'a m u) en consonancl3 con la C< <'ra.:i, n d la p ' • , 
!ante. 

z 

El grupo de lo: de,grasantes mcd1os t1 •n el l F \l. u e e, ,a" la u 1t 1 
tb2.50%) gractas a la alta canudad del desg_ras:une iin<' (.1-.50 ~ m d1 
seguidamenle 'an los ¡:ruesos (.'1.50' . El g_ru¡x' tin,,' en u •ntra au,enle 

Por tipos unico de desgra. antes lo~ ma~ nurnen.ho:-. :--"'" h.':-. fin"'· (.~ .~l ). <-n 
egundo lugar se encuentran lo gruesos(.' 1.25 'lo\. segwd,, de J,,, mcd"'' (2~ >) '. 

por último. los m u) grue. os. que e tan e.casamente represen t. d,,, (t-.25 %). 
El 1 F · 1 de lo groso re de 13 paredes lo ' ' U pan las de tamaih' m<'rlll • C<'O un 

ele' ado porcentaje (, 1.25 U,,). puesto que. dentro de e> te gruJX'· las ,.,,mprcnd1das 
entre 7 8 mm. alcanzan. por i olas. el 50 '!u ) las de t> 1 mm. el 25 '!1·. l es se ·unJan 
las del grupo fino. que tienen el resto del \alor total (1 .75'ln\. estand<' ausente. 1'<-'r 
tanto. las gruesas y muy gruesa . 

En la coloración de la pasta predominan las tonalidades de la gama marwn. 4ue 
es el IF· 1 tanto al exterior como al mterior. no obstante. al e\tenor el porcentaJe es 
muchisimo mas elevado (92.31 U,,) que al intenor (53. S' >). Log.icamente. los tonos 
negruzcos tienen mayor valor al mterior (46.15 'lo) que al e\ tenor. donde ""' m u~ 
escasos (7.69 "b). 

Con respecto a la tonalidad. los claro obt1enen el 100'\, al exterior. tanto en k'' 
negruzcos como en los marrones. Interiormente. los claros 'uehcn a alcan1ar la 
totalidad en los marrones. in embargo. en los negruzcos la cantidad esui repart1da 
entre un 83,34 'lo para los claros y un 16.66 "o restante para los med1os. 

Separadamente. el color predominante al exterior e interior es el >omhra tostada 
(69,24 '~o y 38,48 'lo, respectivamente). seguido al exterior por el siena tmtada oscura 
(15,38°6) y siena tostada y sepia (7,69% cada uno). En el interior al sombra tostada 
le siguen el sepia (30, 76 <lo), pardo ( 15.38 '\>) y el siena tostada y siena tostada oscura 
(7,69 '~o cada uno). Como acabamos de ver, en el interior tenemos presente el pardo. 
que faltaba al exterior. 

En lo que a tipos de fragmentos se refiere, contamos con un 80'\, de bordes cuya 
dirección hemos podido determinar. y un 20% de dirección ignorada. El 1 F M pene 
necc a los entrantes (509'o), con una angulación comprendida entre los 100" y los 
109°. El 50% sobrante se reparte entre los rectos (25<1(,) y los salientes (25"u). que 
oscilan entre los 7 5° y los 79°. 

Con respecto a la forma, el IF· M corre a cargo de los redondeados y biselados 
(40% cada uno), estando presente también el plano (20'h>). 

En los casos en que hemos podido hallar la medida del diametro. el 75"u perte 
nece a los medios, y dentro de estos el l F M corresponde a los comprendidos entre 
17· 19 cm, seguidamente van los de 13 15 cm. (25%) y, por último, contamos con 
los grandes, con un 25%, las medidas de éstos abarcan desde los 19 cm. a los 21 cm. 

De los sistemas de prehensión y suspensión que hemos estudiado. dos de ellos 
están asociados a borde (Fig. 7), que suponen el 33,33%. El l F M lo alcanzan las 
asas anulares verticales (80%) y el IF· m pertenece a las asas de cinta hori/Ontnles, 
con el 20% que resta. Hay que hacer constar que existe un 16,66 % de arranques no 
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dctemunab . f"J lf M en la seccion lo ocupa la semicircular (60 % ). contamos 1am· 
birn con la traperrndal y la lent1cular ( 20% cada uno). 

Ya h1c1mos menc10n de que los aupicos decorados contabilizaban el IF· M 
13 ,'10%), de lo cuale~ el 100% preseman como unica decoración la capa de pig
memo rOJO. 

I.a almagra la encomramos sólo en la superficie ex1erior en el 25 % de los casos. 
ven ambas caras en el 75 % res1ante. En nmgün ca o se presema sola en el imerior. 
· l·n cuamo al colorido del pigmento raJO. comamos unicameme con el rojo ber 
mellon. 1anto al ex1erior como al mterior. 

Dada la nula vanedad del conjumo, en lo que al color de la almagra se refiere. 
cr~-emo~ conveniente especificar que, dentro del rojo bermellón des1acan los !anos 
med1os (62,50 %) ~gUidos de los claros (37,50%) al exterior. En el interior nos 
encomramos con la misma cantidad de claros y medios (50 % cada uno). Tamo al 
ex tenor como al in!erior están ausentes las w nalidades oscuras. 

Por upo;, el IF M lo obliene la gama • D•. con algo más de la mi!ad del la ta! 
(56.25 ''b) al exterior y con un 50.0 1 % al imerior. El resto se reparte entre la •C• 
<37.50 '~,) y la •E• (6,25 %) al ex1erior, y •C• (41 ,66%)'y • B• (8,33 %) al imerior. 

Solamente dos fragmentos nos han permi!ido la reconstrucción teórica de for
mas, ambos de dimensiones medias. Uno de ellos (Fig. 8, n.O 25) es un vaso de ten
dencia troncocónica mvenida, de borde redondeado, con un diámetro máximo de 
18.8 cm y una angulación de 76°; la superficie interior está algo mejor cuidada (ali
sada muy lina) que la exterior (alisada lina), con desgrasante lino y nervio de coc
CIÓn. con un espesor medio de paredes de 6,5 mm. El color de la pasta, tanto exterior 
como imeriormente. es el sombra tostada, el de la almagra es también el mismo en 
las dos caras, e 6/4. 

La otra forma que hemos podido reconstruir (Fig. 9, n.O 53) pertenece a una 
vasija de tres cuartos de esfera, de borde biselado y paredes entrantes, con un diáme
!ro de 14,6 cm., su angulación es de 108°. Exterior e interiormente, la superficie ha 
recibido el mismo Ir atamiento (alisada lina). El fuego es del tipo nervio de cocción, el 
desgrasante medio, el grosor se encuentra den!ro del grupo de los linos (5,5 mm.). 
También en esle caso el color de la pasta y el de la almagra son idimticos en ambas 
caras, siena tostada y D-5/4 .. respectivamente. 

Una de las características generales de la Cerámica a la almagra, que ha llegado 
hasta nosotros, es la ausencia de asociación decorativa. La calidad de la superficie es 
buena, exterior e interiormente, si bien algo mejor al exterior debido al alto porcenta
je de muy buena calidad (3 1 ,25 %) y a la falta de baja calidad, que si la encontramos 
en el interior. El desgrasante es mayoritariamente del grupo medio, al igual que los 
grosores. El fuego es de tipo mixto. El color de la pasta es predominanremente 
marrón y de tonalidades claras. La coloración del pigmento rojo, no sólo coincide en 
las dos caras sino que todos los fragmentos están dentro del rojo bermellón. Las-for
mas de borde más frecuentes son la redondeada y biselada, la dirección entrante y 
los diámetros medios. La mayoria de los sistemas de prehensión y suspensión son 
asas anulares verticales, de sección semicircular. Las formas poco pueden aportar 
dada la escasa variedad del conjunto. 

De los sigu¡entes tipos cenimicos de la Cueva del Cañaveralejo con que conta
mos (impresa, incisa y cerámica con decoración plástica aplicada) sólo tenemos un 
fragmento de cada uno. 

Cerámica impresa: Fragmen!O de borde (Fig. 10, n.O 10), redondeado y de direc
ción recta, de 30,8 cm. de diámetro máximo. La superficie exterior es alisada lina, la 
111tenor es de meJor cahdad (alisada muy fi na). uego alternante y desgrasante grue-



o. El col r de amba, ¡:ar. esta dentr< m rr n , 
mbra to_tada. 1ntenor 1en to. tada o.:u . E e,~, r 

mm. La decorac1ón e_ a ba' d 1mpre>1l ne' hn:h , - n un 
drangular. a poco ma de un cenumetro d 1 b< rd . 

Cerámic-a incisa: Fragmento upi.:ü. L -U~rii,:, n u b .-. tí 
nterior y aliada toca al1ntenor, El fueg0e. !ternant .d .gra_ant c''·" nun 
grosor de padred de 5.5 mm. El color penene ·e a 1 g.am e 1,, n ~t~7.: . de h n ,, 
claro ('epial tanto al exterior como al mterior. La, m .,,, ne' ,, n tina' y pr, fund., 
(Fig, 11. n.0 34). 

Cerámica con decoracion plá tica aplicada: Fragmento de bc1rd • (hg. 11. n ' 
33). redondeado de direcc1ón recta y de 1 <l.~ cm. de diametr<'· u~rti.:i C\tCn M 
mtenor alisada. fuego ox1dante. de gra ante medio} un gw"'r de pared d 1-1 mm. 
El color de la pasta e idéntiCO en ambas caras (sombra t( 'taJa\. pertene.:t•nJ,,, P<'f 
tanto. a la gama de los marrones y. dentro de esta. In. wnalídade' dar.'· L dc.:-1 
raciones a basa de cordones Yerticnle que panen del bürde. 

Varios: Dentro de este grupo incluimos do fragmentos de •Cucrn tlh • de .uci 
!la cocida y un fragmento de ceramica completamente plano ) con una P<~rti.,rncion . 

El fragmento de ccuernecillo• n.0 7 (Fig. 12). de tamaño bastante grande. ttene 
una perforación (bipolar) en la parte uperior. Tanto la superficie •interna• conw la 
•externa• han recibido un acabado cuidadoso (alisado). El fuego e\ O\idante ) el 
desgrasante medio. El color de la pasta es el mismo en las dos e caras•: sombra tosta 
da. Mide 140,5 mm. de longitud por 18.5 mm. de anchura) 1~ .• mm. de grosor. 

El otro fragmento con que contamos (Fig. 12. n." ) no con sen a perforacwn 
alguna, siendo ambas superficies de mejor calidad que el antenor (alisada fina). stn 
embargo el tipo de fuego, desgrasante y color de la pasta son iguales que lo:, del n." 
7. variando en longitud (31 mm.), anchura (23.5 mm.) y grosor tambu!n 12.5 mm. 

El fragmento de cerámica n-" 9 (Fig. 12) como hemos apuntado al pnncipio de 
este apartado, es de paredes completamente planas, la exterior (por diferenciarlas de 
alguna manera) presenta un alisado fino y la interior está erosionada y muestra 
impresiones de paja. El fuego es oxidante y el desgrasante fino; el color coincide en 
ambas caras (sombra tostada). Sus dimensiones son: 44 mm. de longitud. 33 mm. de 
anchura y 10,5 mm. de grosor. La perforación es bipolar y está situada en la zonn 
central superior del fragmento. No lo incluimos en los atípicos no decorados por el 
hecho de no tener sus paredes curvatura alguna. 

Fragmemos atlpicos sin decorar: Solamente contamos con dos fragmentos 
incluí bies en este apartado, que suponen el 4,25 'lb del total del material cerámico. 
Debido a la escasa cantidad que tenemos pasamos a descirbirlos por separado. 

El n.• 40 tiene la superfice mejor cuidada al exterior (alisada fina) que a l interior 
(alisada tosca), el fuego es reductor y el desgrasante medio. La coloración de la pas 
ta al exterior pertenece a la gama marrón (sombra tostada) y la interior a la negruz 
ca (sepia), siendo ambas de tonalidades claras. El grosor es de 6,5 mm. 

El n-" 41 nos muestra un acabado mejor que el anterior tanto exterior (bruñida) 
como interiormente (espatulada). El fuego, sin embargo, es alternante y el desgra 
sante fino. En este caso, el color de la pasta es más homogéneo, sepia en las dos 
caras. El grosor medio es de 12 mm. 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL MA TER! AL 

De la industria lítica y la piedra trabajada poco podemos decir dada la escasez 
de las piezas, aparte de lo poco significativas de las mismas. 
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la a neta d 1 hu trabaJado ) d ad rno quitá pu da deber e a que no se 
encontraban en supcrfi e ma que a su mext tencia. no habiendo sido recogidos. por 
tanto, d1cho elemento • 

Poco podcmo apor ar en lo que e refiere a las ccramtcas incisa. impresa ~ con 
decorac10n pla u a aplicada. pu toque un ejemplar de cada una de ellas no nos da 
¡nc p ra hn cr cOnJeturas sobre estas. umcnmente nos parecen mtere ante· por el 
hecho de e tar prc ntes. 

Dentro del matenal c<·rnm•cu contamos con cmco especies. cuatro de ellas deco· 
rada • adema de lo atiprcos sm decorar. 

Obs<T•nmos un notable predom•n•o de la ceramtca con respecto a los otros 
apartados pr ente en el lote del material procedente de esta cue\ a. Con sus cuaren 
ta} tete fragmentos, la cerámica se alza con el 85.47''o del total del material. Den· 
tro de e ta exi,tc una clara mayoría de la cenlmica no decorada. que obtiene el IF M 
(57. 79 ''.,_)de las c'pccies presente con algo mas de la mitad del total del conjunto. 

De l;" ccramicas decoradas. la almagra se nos ofrece. indiscutiblemente. como el 
upo predominante (84.22 "h). quedando las restantes especies muy pobremente 
rcprc entadas (5.26'~, cada una). 

A partir de este momento sólo haremos mención de las cera micas no decorada y 
a la almagra. debido a que de las otras especies unicamente hemos podido estudiar 
un ejemplar de cada una de ellas. 

1 n cuanto a la pre-;encia de fragmentos por tipos. los bordes consiguen el IF-M en 
la no decorada. ocupando en la almagra el 1 F m. Los sistemas de prehensión y sus· 
pemiún van detrás de los bordes en la primera especie mencionada y sobrepasan a 
ésto> en la \cgunda. Las bases. presentes sólo en la no decorada, suponen el IF-m. 
Lo; atípicos decorados con almagra se alzan con ellF-M. 

El tratamiento de las superficies es muy homogéneo en las dos especies. El IF-M 
corrc;pondc tanto exterior con interiormente a la buena calidad, siendo en ambas 
cerúmtcas el porcentaje ligeramente superior al interior. Seguidamente nos encontra· 
mos con la muy buena calidad, que en la no decorada supone un 23,07% al exterior, 
'>lendo el 1 F m al interior (4.16 %). En la almagra dicha calidad ocupa el segundo 
lugar en frecuencia tanto exterior como interiormente (31 ,25% y 18,75% respecti· 
vamcnte). La baja calidad se nos presenta. sólo interiormente (12,25 %), en la alma· 
gra con el 1 F m; en la no decorada, esta calidad al interior es mucho mas abundante 
(20,83 ''o) que en la almagra. además la tenemos presente también, aunque con el IF· 
m. al exterior ( 15,38 Q;,) en la no decorada. 

Por tipos de acabado la superficie bruñida y espatulada sólo estan en la no deco· 
rada; la alisada muy fina. por el contrario, esta presente en las dos especies cerámi· 
cas. 

En lo que se refiere a la cocción, contamos con todos los tipos de fuegos, perte
neciendo ci!F-M a los fuegos mixtos en ambas especies. 

En los desgrasantas observamos un predominio del medio, IF· M en ambos 
casos. En la no decorada contamos con los finos, medios y gruesos, faltando los 
finos en la almagra. 

La mayoría de los espesores de las paredes se engloban dentro del grupo medio, 
que es IF-M en la no decorada y en la almagra. Sin embargo, mientras que en la 
almagra sólo tenemos espesores finos y medios, en la no decorada contamos con los 
cuatro grupos (finos, medios, gruesos y muy gruesos). 

Visto así, el conjunto ceramico de la Cueva del Cañaveralejo, somos de la opi
nión de que puede definirse como bastante homogéneo, de cuidadoso acabado y 
buena calidad. tanto exterior como interiormente y sin grandes diferencias entre un 
t1pu cl'ramu:u) (ltro. 
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pnmera de ella ( F1 . 'J. o • : 3) e' de tre', , rt<' 
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asociada a la almagra. 

CRONOLOGIA 

Deb1do a que lo matenal6 que a ·abam<h <k pre' ·mar pr< ·cdcn de un.t r ·, p 
da superficial. para snuarlo cronologicameote he m''' de acudir , la '''m par. CI<'O de 
dichos matenale con los de otro } ac1macntos. andalu.:es. "tu.ld<'' dentr<' de un 
contexto estratigráfico. 

Lo matenales a lo que nos vamos a referir on aquello, que n''' han pan."id<' 
más significatiVOS. como pueden ser la a: a semilunares. la p1edra pulimentada.¡," 
•cuernecillos•. etc. 

Desgracaadamente. el adorno que podna a) udarnos un ¡x>co a establc.:cr una 
cronolog1a. está ausente dentro del conjunto material de este ) acim1cnto. 

En lo que se refiere a la piedra trabajada. en Carigüela (PFLLICL R. l<lt>4) apa 
recen a partir del Neolitico Medio. prolongándose su pcrduracion hasta el Bronce 
Inicial. No otros contamos con dos piezas. un hacha ) un cmcel. Esto» ultunos sue 
len aparecer frecuentemente en conteAtos del Eneolitico. 

Contamos con varios ejemplo de asas scm1lunares aparecadas en cstrntigralia. 
como es el caso de la Cueva del Nacimiento, procedente de la •Couche 11 • con una 
fecha del comienzo del V milenio (RODRlGUEZ. 1979) 1983). que no> proporcio 
na la datación más antigua. Aproximadamente la mi ma dntacaon presentan la Dra . 
Asquerino y la Dra. Lópcz en su e tudio realizado en dicha cue1a (ASQU I Rl O) 
LOPEZ, 1981). 

En la Cueva de la Carigüela existe un fragmento precedente del eMrato VI. 
correspondiente al Bronce 1 (PELLICER, 1964: Fig. 10. n." 21): Na1arrcte en su 
estudio da a este fragmento una orientación diferente y que. en efecto. puede tratase 
de un asa semilunar (NAVARRETE. 1976, 10!. 11 , pág. 71. Lam. LXXXIX. 1). 

En el poblado de los Castillejos, en Montefrio, apareció otro ejemplar cncontra 
do en el estrato V C, adjudicado al Neolítico Final (ARRIBA y MOLINA , 1979). 

Por último, en la Cueva de los MurciCiagos de Alb111iol (LO PEZ. 1980) tamhii:n 
está documentado este tipo de asa en la mitad del 1 V milenio. 

Aunque la presencia de la cerámica a la almagra no implica una adjudicacaon 
neolítica, al tratarse de fragmentos de buena calidad y con un porcentaje bastante 
alto dentro del conjunto ceritmico (35,55 %} opinamos que no debemos de adjuda 
carla a un momento excesivamente avanzado, sino más bien a un Neolitaco Tardio, 
que en este lugar, y por circunstancias que sólo mediante una excavación podrían 
resolverse, llegase a coexistir con algunos elementos materiales del inicio de la Edad 
del Cobre. 

En lo que a las formas cerámicas se refiere, desdichadamente la simplicidad mor 
fológica no resulta demasiado significativa de una etapa en concreto. 

Quizá el elemento que más se aleja de este conjunto sean los «Cuernecilos•, que 
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uelen encontrarse. normalmente. en contextos del Eneoht1co JUnto a platos de borde 
engro5lldo. qu~ 51 aparecen aquí. Los ocuernecillo~· son frencuentes en el poblado 
de Los Ca UIICJOS en la Fa!>C 111. Situada cronológicamente dentro de la Edad del 
Cobrc(ARRIBAS y MOL!. A. 1979. 115·116} 133 136). 

V1sto lo anteriormente, somos de la opinión de dar una cronolog1a del Neolitico 
final A,·anLado a e tos matenales de la Cueva del Cañaveralejo. que ya pudo haber 
entrado en contacto con la etapa inic1al de la Edad del Cobre. 

No hay que olvidar que los materiales que hemos estudiado proceden de una 
recog•a supcrfic1al y probablemente selectiva. con lo cual la valoración cronológica 
que acabamos de proponer no es mas que una tentativa. referida específicamente a 
estos materiales, y que puede variar. o confirmarse tras los resultados de una exca
vación científica en el yacimiento. que a su vez puede proporcionar otros elementos 
que nos lleven a mod1ficar su cronología. 
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Mapa l.-Situación del yacimjento. 
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Figura 1.-Piedra .oulimentada 
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Fiaura 2.-Cerámica no decorada. Bordes. 
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Agura 4.- Cerámica no decorada. 
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F"a¡ura 6.-CerS.mica no decorada. 
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Figura S.-Cerámica a la almagra. 
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Figura 9.-Cenimica a la almagra. 
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Fi&ura 10.- Cerámica impresa. 
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Figura 11.-Ceritmica con decoración phis[ica aplicada y cerámica incisa. 
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Agura 12.-Varios. 
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